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temperatur dann auftritt, wenn der Kontakt in Pulverform zup
Trocknung gelangt, Hierdurch wurden Befunde, die vor léngerer

Zeit in gqer Versuchéanlage ermittelt wurden, noohmals'bestﬁtigt.:

Auf Veranlassung der Kontaktfabrik wurde aje Verwendung
unseres Aktivkohle-Kbndensates zur Auswaschung des gefdllten
Kontaktes untersucht, Reduktionswert- und Aktivitétsprﬁfung,
die iiber 620 Stunden durchgefiihrt wurden, zeigten, daB aus die-
Sem Wege ein norma] aktiver Kontaki 2u erhalten igt,

26 Kontaktproben des Synthesebetriebes wurden auf Reduke
tionswert ung Aktivitat untersucht,

Verweilzeit eine 8ute Reduktion erreicht. .
Versuche, die Feinreinigung nit normaler Masse unter
Druck von 5-10 atij durchzufﬁhren, ergaben, dag sowohl Soda-

wie Pottasche-lasge die gleiche Wirksamkeit wie bei Normaldruek
aufweisen,

Ddr, H.Dir.Alberts
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