Klnsge 12 9, Ausgegoben am 10, Mirz 1988,

OSTERREICHISCHES PATENTAMT.

PATENTSCHRIFT N¥ 116601

L. G, FARBENINDUSTRIE AXTIENGESELLSCHANT IN FRANKFURT A. M.
Verfahren zur Darstellung yon Methanol und anderen saverstoffhaitigen organischen

Yerbindungen:

Angemeldet mm 20, Heptember 1923; Proriiit der Anmeldung Im Deutschen Reishe vom 28, Juli 1923
. beansprucht,
Beginn der Patentdauer: 10. Oktober 1929,

in den Patentschriften Xr. 101881 und Nr. 105591 sind Verfahiren besehriaben, nach welchen
man durch Beduktion von Kohlenoxyd odur Kuhiendioxyd oder Gemisclen beider mit Wasserstoff
oder wasserstoffreichen Kehlenwassexstotfon bei erhohter Temperatur und uzter erhéhtem Dryek und
bei Verwendung von Kontaktmassen, helspiclsweise solcher, waiche nicht zu Metall reduzierbare Sauer-

5 stoffverbindungen von Metallen enthalten, Methanel und andere sancrstolfhaltize organische Ver-
bindungen gewinuen kann,

Fs wurde nun gefunden, daf man fir dic Reduktion von Kohlenoxyden 21 Methanal eder anderen
sauerstnifhaltigen orgunischen Verbindungen besonders vorteilhaft solohe Kuntaktmassen verwenden
kznm, die mehrere unter den Reaktionshedingungen nicht zv Metall reduzierbare Sauerstoffverbindungen

10 von- Metallen aus verschiedenen Gruppen des periodischen Systems in solchem Varhiltnis cnthalten,
daf in dem Gomische von nicht reduzierbaren Oxyden das stdrker basische Ozyd tberwiegt. Diege
Katalysatoren zeichmen sich dorch ilire geringe Empfindlichkeit gegen Temperatnrschwankungen und
Katalysatorgifte aus.

Fir derartige gemischie Katalysatoren kommen inshesondere nicht redugiorbare Oxyds von

15 Motallen der 2. his 7. Grappe dey periodischen Systems in Betracht,

Als Beispiel sei das Gemisch Chromoxyd-Zinkoxyd mis Gberwiegendem Gehalt an Zinkoxyd,
. 2w, aul 1 Molekill Mhromoxyd 2 bis 12 oder mehr Molekide Zigkoxyd, genannt. Ahnlich verhaiten
sich die Gemische des Zinkoxyds mit Uranoxyd, Vanadinexyd, Wolframoxyd, forner dic Gemisehe
Hagupsinmoxyd-Molyhdinoxyd, Ceroxyd-Manganoxyd, Cadmiumoxyd-Chromsgure, z. B. 7 Teile

20 Cadminmoxyd ant 1 Teil Chirowmsiture, Zinkoxyd-Manganoxyd-Chromegure, z, B, im Verhiiltnis 6: 2 : 1 ew.
AuBerdem kinnen dicsen Gemischen moch weitere Bestaudieile, z. B. Mefalle, hinzugefiigt werden,

Die Darstellung deruriiger gemischter Kontektmassen kann durch inniges Zusammenmisehen
der Bestandteile, durch gemeinsame Villung aus Losuugen, Znsammenschmelzen geeigneter Salze oder
In sonstiger ‘Waise erfolgen, fermer kénunen anch Triger verwendet werden,

20 ZweckmiBig wird dafitr gesorgd, daf Eisen und Kickel in den Komtaktmaesen niehi enthalten
sind oder hichstens in relativ geringen Mengen, dag auch die Gase keine fitehtigen Eiscen- oder Nickel-
verhindungen mit sich fithren und auch die Apparate nicht m ciner Verunreiguinng der Kontakte durch
disen Anlafl geben, beispieisweise indem man sie ans anderen Metallen herstellt oder damit uberzieht.

Die Verwendimg der Kontaltmassen kann bef Temperaturen zwischen etwa 200—600° erfolgen;

50 die Drucke legen zweckmiBig oberhalb 5O Atm. Die gebildeten Produkte, die je nach Usnstinden
aus praktisch reinem Methylalkohs! oder aus Gemischen von Methylalkohol mit mehr oder wenizer
zrofen Mengen von oligen wassernnltslichen sauerstoifhaltizen Produkten bestehen, werden aus dem
gag- hzw. dampifgrmigen Reaktionsprodukt am besten durch Kithlung ohne Authebung des Druckes
abgeschieden und die restlichen Gase sodann nuch Ergineung der verbranchten Gase ernout der

85 katalytischen Behandhing unterworfen. Das Gemiseh von Knhlenoxyd oder Kohlendioxyd mit Wasser-
sioll, das letzteren zweckmibiy dem Volumen naeh in itberwiegender Menye enthdli, kann danchen
such Kohlenwasserstoffe, Stickstoff n. dgl. enthelten,

Beispiel: Kin dureh Behandlung mit stark wirksamer Absorptionskohie oder Erbitzen mit
Kupferspénen oder in sonstiger Weise auf das sergfiltigste von Fiscnenrbonyl befreites Gasgemisch
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von 30 Teilen Kohlenoxyd, 64 Teilen Wasserstoff, 4 Teilen Stickstoll, 1 Tell Meihan, 1 Tell Kohlensture
‘wird uitter cinem Druck von 200 Atm, bel 400° iiber sine Eontaldmasse geleitet, die dureh Mischen
von %0 Teilen Zinkoxyd und 10 Teilen Chromséure in fouchiem Zustande liergestellt und vor dem Gebrauch
durel: Uberleiten des genunnten Gasgerisebes unter den evwilmten Bedingungen in dem Eoutaktofen
B selbst reduziert worde. Die austratenden Realtionspase scheiden beim Abkéhlen unfer Drucl fast reines
Methanol in einer Ansbeute von einewn Zehntel und mehy der ibergeleiteten Gasmenge ab, it Ghalichem
¥riolge verwendet mmn statt der obigen Kontaldmosse folgende Mischungen: 85 Teile Zinkoxyd,
getriikt mit 15 Teilen Vanadinmuifrat, oder 80 Teile Cadminmoxyd mit 10 Teflen Chromsiure. Selbst
vin Zinkoxyd wit einem Gehalé von 19/, Chivomsfiure stellt noch einen harvorragenden Katatysator dar.
10 Ahnlich verhalten sich Gemische von Zinkoryd-Aluminiumoxyd-Chromsiure, Zimkoxyd-
Mapnesivmaxyd-Chromsture oder Zinkoxyd-Caleiumoxyd-Chromsinre, in denen die beiden erstgenannten
Oxyde im Verhilinis me Chromsiiure im Ubersehnf vorhanden sind.

PATENT-ANSPRICH:

Vorfahren zux Darstellung vonMethano! und anderen sausvstotthaltimen nrpanischen Verbindungen
dureh Reduktion von Eohlenoxyd oder Eohlendioxyd oder Gemischen beider mit Wasserstoff oder
15 wasserstollveichen Eehlouwassorstoffon bei erhdhter Temperafur und erbhtem Druek und unfer Ver-
wendung vou Eonmtaltmassen, die Gemische von umter den Arbeitsbedingnngen nieht zn Metall
reduzierbaren Oxyden von Metallen aue versehiedenen Gomppen, insbesondere der 2. bis 7. Gruppe,
des periedischen Systems enthalten, dadureh gekenmzeiehnef, daf man Katalysatoren verwendet, die

dic genannten, Qxyde in solehem Vorhiltnis enthalten, dak darin das basischere Oxyd ifiberwiezt.
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