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Es ist bekannt, daf die zur Benzinsynthese avs Kohlenozyd und Wasserstoff verwendeton
Katalysatoren nach siner gewissen Betriebszeit an Wirlsambkeis cinbiifen, was insbesondera darauf
zurlickzuiithren ist, dal sich anf den Katalysatoren hochmolekwlare organische Substanzen ablagern,
Es gelinpt, die katalytivehe Wirksamkeit derartizer Katalysatoren dureh Eatlernung der hochmols-

5 kularen organischen Abagerungen, z. B, durel Erhitzen derselhen hei Byntheseteneperatur im Waaser-
stoffstrom oder durch Exiraktion mif sinem geeigneten Lisungsmittel, wisderherzustellen, Derartige
Malnahmen mt Wiederbelebung von Katalysatoren fassen sich swar hiulip wiederholen, sehliellich
aber haften die hochmolekularen organischen Substanzen den Kataiysatoren so hartnickip an, daf
eine weitere Verwendung erst nach Auflosen der Kontaktsubstanz in Sauren und Wicderuusfallen der

10 katalytisch wirksamen Motalle miglich ist. Bei dieser Aufarbeitung der ausgcbranchten Konfakte
zeigte es sich, daf die darin verbliebenen Ablagerungen die Wiedergewinunng der wirksamen Bestand-
telle sehr crsehweren. Se wird z. B. die Piltration der sanren Metallsalzltsung durch dis in den ans-
gebrauchten Eatalysatoren entheltenen hochmolekulaven Paralline ersehwert. Ferner wird auch die
Ausigllung der katalytisech wirksamen Metalle duzch die bei der Avflosung der Katalysutorenin Salpeter-

15 stiure wus den Paraffinen entstehenden Fettsiuren ynd sonstigen sanerstoffhaltigen Verbindungen, die
durelr Komplexbildungen fallungshindernd wirken, gestért.

Es wurde gefunden, dab man alle diese Schwicrigheiten vermeiden kann, wenn man die su rege-
neriersnden Katalysaloren vor der Auflisung in Sguren, gegebenenlulls nach vorangegangener xtrak-
tion, im Wasserstoffstrom in der fiix die Regeneration von Fetthartungskalalysatoren fiblichen Weise

20 vebitat, w. zw. auf Temperaturen von mindestens 300°, vorzugsweise 850—400° water Vermeidung
einer Abschwelung, Gelepentlich erweist es sich als sweckmiBip, an Stelle von Wassersteff inerte Gase,
gegebenenialls im Gemisch mit Wasserstof bzw. Wasserdawmpf, oder Wasserdampf allein zn verwenden,

Die Entlernung der organischen Ablagernngen avs den Katalysatoren erfolgt um so rascher, je
hoher die angswandte Temperatur und die Strémungsgeschwindigheit dex Tbergeleiteten (Gase ader

20 Dample ist. Fine vollstindige Befrelung des Kontaktes von dep abeelagerten organischen Substanzen
ist bereits schon in einer halben Stunde beim Uherlsiten der (Gase hei Temperaturen von 350 bis 400°,
mit einer Strémungsgeschwindigkeit von 50 bis 60 3/S1d. und Quadratzentimeter erreickbar, Diese
Zeit kanm nock dureh wettere Erhohung der Strémmngegesshwindigloit wod durch entsprechende weitere
Bieigerung der Temperatur abgeloirzt werden,

30 Die arganischen Verbinduugen werden aus der Kontaktmasse unter sonst gleichen Bedingungen
mit Wasserstoff schneller sntfernt als 2, B. mit Stickstoff oder Kohlensinre, Lmmerhin kann es aus
betriebsteelinischen Griinden mitunter vorteilhafler sein, an Stelle von Wasrerstoff die genanulen
Inertgase hzw. deven Guadsche mit Wasserstoff oder Wasserdampf bzw. ‘Wasserdampf allein on ver-
wenden. So hat z B, die Verwendung von Wasserdampf bzw, dic Zugabe von Wasserdampf den Varteil,

35 defl die Kontakimasee durch die exydierende Wirkung des Wasserdampies die pyrophoren Eigrnsehaften
verliert, so dab sie ohne die Gefahr einer Sclbstentzindung mit der Luft in Beriihrung gebracht werden
kann, Falls das aul den auspebranchien Katalysatoren abgeschiedene, hochschmelzende Hartparaifin
znéichst fir sieh gewonnen werden soll, empfichlt es sich, vor der Erhitzung die Katalysatoren in
tblicher Weise mit einem geefgneten Losungsmittel vorteilhaft bei Temperaturen, die oberhalb der



— 2 — Nr. 180722

Schmelzpunkte der Hartparaffine liegen, zu extrabieren, wodireh bei der anschlisBenden Behandlung
der Katalysatoren mit Wasserstoff wescntlich an Wasserstolt gespart wind,

Hine weitere Auggestaltung des erffndungsgemaBen Verfahrens besteht darin, Jduff man de
Katalysatoren stulenweise mit verschisdemen Gasen exhitzt, wobei in der letzten Stufe gweckmiRig

5 Wasserdamm{ verwendet wird, .

Beigpiel: Ein bei der Bensinsynthess ans-Kohlenoxyd und Wasserstoff verwendetor Eutulysator,
hestehend aus 100 Gewichtstellen Eobal, 18 Gewichisteilen Thoriwmoxyd und 200 Gewiehisteilen
Kieselgur, der bis zm endgfitizen Absinken seiner Leistungsfahigkeit schon mehrmals dureh Erhitzen
im Waszerstoffstrom. bei Synihesetemperatur im Syntheseofen selbst regeneriert war, wird anf 550° im

10 Wasserstoffatrom erhitat, wobei je I by im Kontaks enthaltenem Kobalt ungefzhr 75 m® Wasserstott
angewendet werden. Nach zwel Stenden zelpi dio Katalysutormasse, die i ciner Hbhe von ungefahr
2 m mrigesohichtet ist, eine Gewichtsabnahme von ungefaly 409, indem mit den Wasserstoff Paralfine
und andere organische Substanzen entforct worden, 8¢ —80%, der ans der Katalysatormasse entfornien
orguniseher Substanzen werden als oin Paraffin vom Schmelzpunkt 60—65¢ evhalien. Die auf dicse

15 Weise praktisch vollstindix von organisehon Substanzen befreite. Katalysatormasse wird nach dem
Brlalten in bekannter Weise mit Wasser befeuchtet und in Salpetersiure gellist, Aus der go erhaltenen
und dureh Filtration gereinigten Metallzalzlsung worden die kataiytisch wirksamen Metalle mittels
Sodalosung ansgofallt. Das ausgewaschene und getroclmeic Gemisch von Metallhydrexyden wird ag-
schliefend mit Wasserstoff reduziert und it wieder #ir die Dwrehlahromg der Benzinsynthese alsKata-

20 lysntor geeigmet.

PATENT-ANSPRUCHE:

1, Verfahren zor Begeperation von Katalysatoren ffir die Benzinsynthese aus Kohlenoxyd-
Wasserstoffgemischen dureh Aaflisen der wnwirkeam gewordenen Katalysaioven in Shuren nul Aus-
idllen der wirksamen Bestandteile aus deven Lisung, dadwreh gekennzeichnet, daf man dis zm rege-
nerierenden Katalysatoren vor der Auflosing in Sanren, gegebcnenfalls nach vorangegangener Txtrak-

25 tlon, im ‘Wasserstoffstrom in der fir die Regeneration von Petthirtnngskatalysatoren iiblichen Weise
erhitzé, w. zw. auf Temperatnren von mindsstens 3007, vorzugsweise 850—400° unter Vermeidung einar
Abschwelang. ' )

2. Ahinderung des Verfahrene nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dud man an Stelle

vunl Wasserstoff inerte Guse, gegabenenfalls im Gerisch mit Wusserstoff bzw. Weaserdaropt, oder
30 Wasscrdumpl' allsin, verwendet,

8. Ausgestaltung des Verfahrens nach den Auspriichen 7 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB
man die Knfulysatoren stafenweise mit versehiedenen Gasen erhitzt, wobeiin der letzten Stufe zweck-
malie Wasscrdampt verwendet wird,

Stzarsdrnckerei Wipn.



